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EGENSKABER OG ANBEFALET BRUG

Malingstype
AKVANOR 100 SG er en hurtigttørrende, vandbaseret,
halvblank akrylmaling med rustforebyggende pigmenter.
Velegnet  som  grunder  eller  dæklag  samt
enkeltlagsmaling/DTM-maling  (direkte  på  metal).
Akvanor 100 SG er testet i henhold til ACT Volvo STD
423-0014-standard  (rev.  6),  og  den  opfylder  kravene.
Testen er udført af tredjepart (Chemetall AB, Sverige).

Typiske og anbefalede anvendelser
Anbefales  på  ståloverflader  i  miljøklasserne C1 -  C3.
Velegnet til  hurtig lakering af indvendige overflader på
skibe,  bygningsstål  i  lagre  og  fabrikker,  jern-  og
stålstøbninger,  elektriske  motorer,  klimaanlæg  og
ståldøre osv.

Kemisk modstandsdygtighed
Anvendes i  anbefalede malingssystemer  og  tåler  ved
korrekt påføring lejlighedsvise sprøjt  og spild af vand,
olie og svage proceskemikalier. Den er ikke modstands-
dygtig over for syrer og baser.

Godkendelse af kvalitetssystem i henhold til direk-
tiv 2014/90/EU om skibsudstyr. Godkendt i emmis-
sionsklasse M1 til byggematerialer.
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TEKNISKE DATA

Tørstofvolumen* 49 ± 2 %

Total masse af tørstof* 700 g/l

VOC-værdi* 40 g/l

* Beregnede værdier

Emballage
Volumen (l) Beholderstørrelse (l)

Akvanor 100 SG 10 / 20 10 / 20

Tørretid 100 μm
+23 °C

Overfladetør 30 min

Berøringstør 45 min

Genbehandlingstør
- til påføring af samme maling
- til påføring af opløsningsmiddelbaseret maling

3 t
24 t

Fugtafvisende 20 t

Tørretider er typiske for anbefalede lagtykkelser ved givne
temperaturer.

AKVANOR 100 SG



PÅFØRINGSANVISNINGER

Klargøring af overflader
Alle  faste  urenheder,  der  kan forhindre  malingen i  at
klæbe fast, skal fjernes fra de overflader, der skal ma-
les. Fjern salte og andre vandopløselige urenheder med
rent vand ved hjælp af børste, højtryks-, damp- eller al-
kalirensning.  Fjern  fedt  og  olier  ved  hjælp  af  alkali-,
emulsion- eller opløsningsmiddelrensning (SFS-EN ISO
8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Overfladerne skal skyl-
les forsigtigt med frisk vand efter rengøring. Ved gamle,
malede overflader,  hvor det maksimale overmalingsin-
terval er udløbet, anbefales det at overfladen igen gøres
ru med egnede metoder. Tid og sted for klargøring af
overflader skal vælges omhyggeligt for at undgå, at den
behandlede overflade kontamineres eller  befugtes,  in-
den malingen påføres.

Støbejerns- og ståloverflader
Fristråleblæsning til Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN
ISO 12944-4).

Værkstedsgrundede overflader
Fristråleblæsning  af  beskadigede  eller  korroderede
områder til Sa 2½. Ubeskadigede områder skal vaskes
grundigt (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Aluminiumsoverflader
Overfladen skal rengøres for fedt og andre forurenende
stoffer. Anodisering skal fjernes helt. Den rene overflade
gøres forsigtigt ru ved sandblæsning eller med sandpa-
pir.  Støbte  aluminiumsoverflader  skal  sandblæses  før
påføring.

Galvaniserede overflader
Overfladen skal  rengøres  for  fedt,  andre  forurenende
stoffer eller zinksalte. Overfladen gøres forsigtigt ru ved
sandblæsning eller med sandpapir.

Grunder
AKVANOR 100 SG, AKVANOR 81 PRIMER
Grunderen  skal  være  helt  ubeskadiget  og  rustfri,  før
dæklaget påføres.

Dæklag
AKVANOR 100 SG,  AKVANOR 80 TOPCOAT, PILOT
ACR, PILOT II, PIONER TOPCOAT

Miljøforhold under påføring
Overfladen skal være tør og ren. Under påførings- og
tørretiden skal malingens, luftens og overfladens tem-
peratur være over +15 °C og den relative luftfugtighed
under 50 %. Overfladetemperaturen skal være min. 3
°C over dugpunktet i luften.

Påføringsmetode
Brug luftløs sprøjte, mohairrulle eller -børste. Malingen
skal blandes grundigt inden påføring. Kan om nødven-
digt fortyndes med OH 00 (0 - 5 %). For at sikre pro-
duktets  optimale  ydeevne anbefales det,  at  malin-
gen  har  stuetemperatur  (>  20  °C)  inden  påføring.
Ved  påføring  med  luftløs  sprøjte  skal  der  bruges  et
sprøjtepistolfilter (gult) med en maskevidde på 100 og
en  dysespids  med  en  åbning  på  0,011"  -  0,015".
Sprøjtevinklen afhænger af den genstand, der skal ma-
les. For at undgå, at den vandbaserede maling kontami-
neres med opløsningsmidler, skal sprøjteudstyret kondi-
tioneres før brug. Alt udstyr, der indeholder opløsnings-
midler i pumpen, slangerne og pistolen, skal rengøres
grundigt.  Hvis  påføringsudstyret  er  fremstillet  i  rustfrit
stål, og det kun er beregnet til og kun brugt til påføring
af vandbaseret maling, er denne klargørings- og rengø-
ringsprocedure ikke nødvendig. Sørg for god ventilation
under påføring og tørring. (Bemærk, at fordampet vand
er lettere end luft.)

Inden sprøjtning
Cirkuler fortyndingsmiddel OH 17 gennem udstyret og
slangerne.  Gentag  derefter  proceduren  med  fortyn-
dingsmiddel  OH 04/OH 13 og derefter med frisk, rent
vand.

Efter sprøjtning
Rengør udstyret og slangerne med vand og rengørings-
middel.  Cirkuler  derefter  fortyndingsmiddel  OH 04/OH
13 og til sidst fortyndingsmiddel OH 17.

Ansvarsfraskrivelse
Ovenstående information gives efter vores bedste vidende og er baseret på laboratorietest og praktisk erfaring. Da
malingen ofte bruges under forhold uden for vores kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end selve malingens
kvalitet. Vi forbeholder os ret til  at ændre de angivne data uden varsel. Kontakt vores kontor for mere specifikke
oplysninger. Produktet er kun beregnet til professionel brug. Såfremt der er afvigelser i de forskellige sprogversioner
af de tekniske datablade, gælder den engelske version.
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